
SAGUSTU-Gummiboden-Estrich: Verarbeitung 

1. Saubere, vorbereitete Grundfläche (vor Anrühren 
der Grundmasse)  

 

2. Einfüllung der Latexmilch incl. Farbzusatz im 
Mischbehältnis 

 

3. Einfüllung des Härterpulvers  

 

4. Vermischung der Komponenten  

 

5. Einfüllung des Gummigranulates  

 

 

6. Vermischung der 3 Komponenten mit  

Hilfe eines Rührwerkes 

 

7. Verteilung des Gemisches 
 

 

8. Verarbeitung des Gemisches mit einer 
Glättekelle. 

 

9. Entlüftung der Oberfläche mit Hilfe  
einer Einbaurolle. 

 

10. Fertig verlegter SAGUSTU-Gummiboden-
Estrich(Farbton: Beige) 

 

 


